| PACKAGING |

=1 Box F PALLET
PCS SQ.MT. KG BOXES SQ.MT. KG
15x15 l
[ ] pepehl 20 0,45 7,80 125 56,25 995
20x20 tt
e 24 0,96 21 54 51,84 1154
mosaic 5x5cm
(sheet 31,6x31,6cm) matt 10 1 10 54 54 560
27x2” (1272 x1212")
quarter round
©1,30x30,3cm glossy 10 3,03ml 0,80 - -
033/64”)( 1 159/64”
: il 1,5x30,3cm gl
D e O gy 6,36ml 2 : .

| TECHNICAL FEATURES |

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR EXTRUDED CERAMIC TILES
CONFORMING TO EN 14411 ISO 13006 STANDARDS ANNEX F GROUP Alll GL EB > 10%

CARATTERISTICHE TECNICHE CERAMICA ESTRUSA Conformi a norme EN 14411 1SO 13006 Appendice F Gruppo Alll GL EB>10%
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN STRANGEZOGENEN FLIESEN Gemal den Normen EN 14411 1SO 13006 Appendix F Gruppe Alll GL EB > 10%

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES POUR CARREAUX CERAMIQUES EXTRUDEES Conformes aux normes EN 14411 1SO 13006 Appendice F Groupe Alll GL EB>10%

Water absorption
Assorbimento d’acqua

TESTING METHOD
METODICA DI PROVA

PRUFVERFAHREN
NORME D’ESSAIS

TEST RESULTS
VALORE PRODOTTO
PRODUKT WERTE
VALEUR PRODUIT

GlasurhaarriBbestéandigkeit
Résistence aux taches

UNI EN ISO 10545-11

g v, EN 1SO 10545-3 Ely >10%
Absorption d’eau

| Breaking strenght

?_‘l,_? Carico di rottura UNI EN ISO 10545-4 > 600 N
Bruchlast
Charge de rupture
Glaze crazing resistance Resistant
Determinazione della resistenza al cavillo Resistente

Widerstandsfihig
Résistant

Chemical resistance

Resistenza ai prodotti chimici
Chemikalienbestiandigkeit
Résistance aux produits chimiques

1 &

UNI EN ISO 10545-14
UNI EN ISO 10545-13

Min. class 3

Min. class B

valid for Tsquare Wall 15x15cm

3

©
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TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN STONEWARE
CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 1SO 13006 APP. G (GROUP BIA GL EB < 0,5%)
CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 1SO 13006 App. G (Gruppo Bla GL con Eb <0,5%)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT Gemal’ den Europdischen Normen EN 14411 1SO 13006 App. G (Gruppe Bla GL Eb <0,5%)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME PLEIN MASSE  Conformes aux Normes Européennes EN 14411 1SO 13006 App. G (Groupe Bla GL Eb <0,5%)

TECHNICAL FEATURES TESTING METHOD REFERENCE STANDARD TEST RESULTS
CARATTERISTICHE TECNICHE METODICA DI PROVA | RIFERIMENTO NORMA VALORE PRODOTTO
TECHNISCHE DATEN PRUFVERFAHREN STANDARDWERT PRODUKT WERTE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES NORME D’ESSAIS REFERENCE NORME VALEUR PRODUIT
TemsN<15ecm N215em
® ()
« Length and width - Lunghezza e larghezza - Linge und Breite - :09mm 106%  420mm
Lonﬁueur et largeur
« Thickness - Spessore - Stéirke - Epaisseur +05mm 450 05
Sizes . LinearliityéRenilineilé spigoli - Kantengeradheit- +0,75mm 105 b Compliant
Dimensioni Rectitude des arétes Conforme
P EN ISO 10545-2 « Wedging - Ortogonalita - Rechtwinkligkeit 075 05 420 -
Abmessy ngen Onh%gt;gnalité ’ ¢ m grfuf!lt
Dimensions « Warpage - Planarita - Ebenflachigkeit-Planéité $075mm 405 42,0 ontorme
« Appearance: percenl?fe of acceptable tiles, per lot
Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto
Oberflichenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den gefordeten min.
Eigenschafien entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale
Water absorption Compliant
Assorbimento d’acqua Conforme
g Wasseraufnahme EN ISO 10545-3 Eb < 0,5% Erfiillt
Absorption d’eau Conforme
Modulus of rupture Compliant
Resistenza alla flessione Min 35 N/mm? Conforme
Biegefestigkeit Erfiillt
Résistance a la flexion Conforme
f‘? EN ISO 10545-4
Breaking strenght Compliant
gislcc}?l;lsltrottura sp. > =7,5 mm: min 1300 N gfﬁiﬁ:me
Charge de rupture Conforme
— Abrasion resistance From 4 to 5
) Resistenza all’abrasione Dadas
g Abriebbestéindigkeit EN1SO 105457 CLASST0-5 Von 4 bis 5

Résistance a ’abrasion

De 4 jusqu’a 5

Thermal expansion coefficient
Coefficiente di dilatazione termica lineare

Valore dichiarato

*D clarid value

A
<?> Wérmeausdehnung EN ISO 10545-8 enlgege ener Wert <9MK-1

Coeficient de dilatation thermique linéaire aleur declare
The'rmal shoclf resist'ance i *Pass according t0 10 10545-1 Resistant
Resistenza agli sbalzi termici EN ISO 10545-9 Test superato 13 accordo con 180 10545-1 Resistente
Temperaturwechselbestindigkeit Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Widerstandsfihig
Résistance aux écarts de température Pven accord avec norme en 10545-1 Résistant

~—— | Frostresistance *Pass according (0 1S0 105451 Resistant
Resistenza al gelo EN ISO 10545-12 Test superato in accordo con 1SO 10545-1 Resistente
Frostbestindigkeit Test ueberstanden nach 1SO 10545-1 Widerstandsfihig
Résistance au gel Pv en accord avec norme en 10545-1 Résistant

Resistance to low concentrations of acids and alkali
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali

Besténdigkeit gegen schwach konzentrierten Sauren
und Laugen

Résistance a des basses concentrations d’acides et bases

Resistance to high concentrations of acids and alkali

Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali

Besténdigkeit gegen stark konzentrierten Sauren und
Laugen

il

Résistance a des hautes concentrations d’acides et bases

Resistance to domestic chemicals and additives for swimming

EN ISO 10545-13

*Declared value
Valore dichiarato
Angegehener Wert
Valeur déclaré

From GLA to GLB
Da GLA a GLB

Von GLA bis GLB
De GLA jusqu’a GLB

Valore dichiarato
Angegehener Wert
Valeur déclaré

*D c]arid value

From GHA to GHB
Da GHA a GHB

Von GHA bis GHB
De GHA jusqu’a GHB

pool
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi
per piscina .
Besténdigkeit gegen chemischen Haushaltsreiniger und GB min. GA
Zusatzstolfe fur immbéder
Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et
additifs pour piscines
Stain resistance of glazed porcelain
Resistenza alle macchie di ?iastrelle smaltate *Classe 3 min
) Fleckenbestiandigkeit von glasierten Fliesen EN ISO 10545-14 Gruppe 3 min. CLASSE 5
Résistance aux taches des carreaux émaillés Classe 3 min

7=\ Glaze crazing resistance . Required Resistant

Determinazione della resistenza al cavillo Rié}ﬂe ta Resistente
(/ Glasurhaarrilbestindigkeit EN ISO 10545-11 Gefordert Widerstandsfihi
N Résistence aux taches Requise iderstandslahig
Résistant

Friction coefficient (Slipperiness) DIN 51130 *Declared value R10 matt*
Coefficiente di attrito (Scivolosita) Valore dichiarato
Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Angegebener Wert
Coefficient de friction (Glissement) ANSI A137.1 (DCOF) | Valeur déclaré >0,42*

valid for Tsquare Floor 20x20cm
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TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE MOSAICS

CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 1SO 13006 APP. G (GROUP BIA UGL EB =< 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO NON SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 1SO 13006 App. G (Gruppo Bla UGL con Eb < 0,5%)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT Gemal’ den Europdischen Normen EN 14411 1SO 13006 App. G (Gruppe Bla UGL Eb <0,5%)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME PLEIN MASSE  Conformes aux Normes Européennes EN 14411 1SO 13006 App. G (Groupe Bla UGL Eb <0,5%)

TECHNICAL FEATURES
CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNISCHE DATEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TESTING METHOD
METODICA DI PROVA
PRUFVERFAHREN
NORME D’ESSAIS

REFERENCE STANDARD
RIFERIMENTO NORMA
STANDARDWERT
REFERENCE NORME

TEST RESULTS
VALORE PRODOTTO
PRODUKT WERTE
VALEUR PRODUIT

Water absorption Compliant
Assorbimento d’acqua Conforme
Wasseraufnahme EN IS0 10545-3 Bb <0,5% Erfiillt
Absorption d’eau Conforme
~————  Abrasion resistance Compliant

A\ Resistenza all’abrasione . Conforme

©) Abriebbestindigkeit EN IS0 10545-6 175 mm* max Erfiillt
Résistance a ’abrasion Conforme

. ’(I;he&rpa}l expspsi'(lm cqefficiem - ‘Di&clar&ed }\lfalue
oefficiente di dilatazione termica lineare Valore dichiarato

<$> Warmeausdehnung EN ISO 10545-8 An[gegebgner Wert <9 MK-1
Coefficient de dilatation thermique linéaire Valeur déclaré
Thermal shock resistance *Pass according t0 IS0 10545-1 Resistant
Resistenza agli shalzi termici EN ISO 10545-9 Test suEeram in accordo con ISO 10545-1 Resistente
Temperaturwechselbestiandigkeit Test ueberstanden nach 150 10545-1 Widerstandsfihig
Résistance aux écarts de température Pvenaccord avec norme en 10545-1 Résistant
Frost resistance *Pass according to 150 10545-1 Resistant
Resistenza al gelo EN ISO 10545-12 Test suEerato in accordo con ISO 10545-1 Resistente
Frostbestindigkeit Test ueberstanden nach 150 10545-1 Widerstandsfihig
Résistance au gel Pv en accord avec norme en 10545-1 Résistant

Resistance to low concentrations of acids and alkali

From ULA to ULB

Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali *Declared value
Bestiandigkeit gegen schwach konzentrierten Sauren Valore dichiarato
und Laugen AnIgegebgner Wert
ll}ésistance a des basses concentrations d’acides et Valeur déclaré
ases

Da ULA a ULB
Von ULA bis ULB
De ULA jusqu’a ULB

Resistance to high concentrations of acids and alkali

Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali

~—1 | Bestindigkeit gegen stark konzentrierten Sauren und
m Laugen

¢ | | Résistance a des hautes concentrations d’acides et

ases

From UHA to UHB
Da UHA a UHB

Von UHA bis UHB
De UHA jusqu’a UHB

*Declared value
Valore dichiarato
Anrgegebener Wert
Va

EN ISO 10545-13 eur déclaré

Resistance to domestic chemicals and additives for
swimming pools

Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli
additivi per piscina

Bestandigkeit geéen chemischen Haushaltsreiniger und
Zusatzstoffe fur Schwimmbider

Résistance aux prod. chimiques d’usage domestique et
additifs pour piscines

UB min. UA

*Declared value
Valore dichiarato
Anlgegebener Wert
Valeur declaré

Stain resistance of unglazed porcelain

Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate
Fleckenbestiandigkeit von unglasierten Fliesen
Résistance aux taches des carreaux non émaillés

EN ISO 10545-14 CLASSE 5

No noticeable color change.

Non devono presentare apprezzabili variazioni di No alteration after testing

Colors resistance to light erat I
@ i i i colore. Materiale inalterato dopo il test
§ % Eﬁfﬁ%ﬁfgﬁ%ﬁggf" alla luce DIN 51094 Die Mfuster diirfen keine sichtbaren Farbverdnderung- = Keine Veranderung nach dem
D@ P N o en aufweisen. Test
@ Résistance des couleurs & la lumigre Ne doivent pas présenter de variations importantes Aucune altération relevée
des couleurs.
DIN 51130 R10

Friction coefficient (Slipperiness) “Declared value
Coefficiente di attrito (Scivolosita) Valore dichiarato
Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) An[gegebgner Wert
Coefficient de friction (Glissement) ANSI A137.1 (DCOF) Valeur déclaré 50,42

valid for TsquareMosaic 5x5cm
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